
 

ANEXO 4 CURVAS DE ENERGÍA LIBRE DE GIBBS DE LAS REACCIONES INVOLUCRADAS EN EL 
PROCESO DE DESULFURACION 

CaC2 + 3S +2CaO = 3CaS + 2CO
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